
1

Glasfaserverstärkte Kunststoffe - 4a Software-Tools im Einsatz
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intelligent reliable solutions for plastics, composites, metals, foams, ...
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Materialcharakterisierung mit 
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Process simulation Structural simulation

Composite (Macro Scale)

Hill Plasticity
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Tensor 2nd order

Material models ïactual approaches
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Material models ïimplementation in
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1 Faserorientierungsverteilung möglich (Kern/Rand) 2 Faserorientierungsverteilungen möglich (Kern/Rand)
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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* possibilities:

1) µ-CT

2) process simulation
3) experience
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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MMEC ïDesign Variable calculated 

by micro mechanic model

Less free Design Variables left for

material parameter identification
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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1st step: 

Elastic material behavior

longitudinal

diagonal

perpendicular

ð simulation result

§§§mean value curve of tests



10

Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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2nd step: 

Optimizing the hardening parameters
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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3rd step: 

Validating on all tests
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Materialcharakterisierung ïBiegeversuche mit 
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4th step: 

Add the strain rate dependency
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Glasfaserverstärkte Kunststoffe - 4a Software-Tools im Einsatz
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Materialcharakterisierung ïProbenposition & µCT-Messung
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Morak et. al.: Faserorientierungsvorhersage mittels der 

Spritzgusssimulation, TT16 Schladming


